
CUERO SINTÉTICO PRANNA
Tiempo estimado de conservación 10 años



CUERO SINTÉTICO CUEROTEX
Tiempo estimado de conservación 3 años



TELA POLIESTER
Tiempo estimado de conservación 10 años


